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MONTERINGSANVISNING RULLVARA - BOLON GREEN WELD

MATERIALET

Materialet ar en vavd vinylmatta som har en baksides-be-
laggning av glasfiberarmerad vinyl. Folj darfor de anvisningar
fran GBR som géller vinylmattor for montering och val av lim.

Eftersom materialet ar en vavd produkt forekommer det en
naturlig oregelbunden struktur.

Materialet ar inte godkant for vatutrymmen.

FORUTSATTNINGAR

1. Underlaget skall vara jamnt, rent, torrt och fritt ifran
sprickor. Vidhaftningsforsamrande flackar av farg, olja e.d.
liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor,
impregneringsmedel och markeringar med tuschpennor
kan ge missfargning.

2. Nodvandig fuktisolering utfors enligt kapitel MFK i AMA
Hus 14.Observera att kapitlet galler byggfukt och inte
fukttillskott vid golv p& mark, golv 6ver pannrum, golv med
golvvarme, over hogtemperaturror i golv o.d.

3.Vid laggning av denna produkt far RF i underlag av normal
konstruktionsbetong inte dverskrida 85 % RF matt enligt
AMA Hus 14 YSC 12.Vardet galler endast byggfukt.
Matning skall alltid utforas av sarskilt utbildad personal.

4. Underlag av skivmaterial forutsatts innehalla 8 % fukt-
kvot (vilket motsvarar 40% RF vid +20°C) s& att inte

rorelser, som senare kan orsaka skador, uppstar.

Vid ev. rordragning i golv forutséatts roren vara sa forlagda att
golvmaterialet inte kontinuerligt utsatts for en hogre tempe-
ratur an 30°C d& missfargningar och andra forandringar av
materialet annars kan uppsta. Detta galler aven utrymmen
med golvvarme.

FORBEREDELSER

1. Damm och l6sa partiklar avlagsnas noggrant. Vid spackling
skall spackelmassa uppfylla krav enligt kapitlet MF i AMA
Hus 14. For basta resultat rekommenderas planhet klass B,
eller battre, se AMA Hus 14 43.DC.

2. Mycket kraftigt eller ojamnt sugande underlag kan primas.
Primer skall vara helt torr innan laggningen paborjas.
Montering pa befintlig belaggning av plast/linoleum/tra
méaste bedomas fran fall till fall beroende pé& undergolvets
skick, installationsmetod och ovriga forutsattningar. Vid
mélade underlag finns risk for missfargning.

3. Fore montering méaste saval material, lim som underlag
ges mojlighet att anta rumstemperatur, +18 till 25°C.
Relativ luftfuktighet skall vara 30-60%. Hogre luftfuktighet
medfor langre torktid for limmet och risk for blasbildning.

MONTERING

1. Anvand lim som ar avsett for vinylgolv.

Folj Golvbranschens rekommendationer for limning pa
nya betongunderlag. Normal dtgang ar ca 4 kvm/liter lim
for sugande underlag och ca 5 kvm/liter for icke sugande
underlag.

2. Tillampa alltid haftlimning.

Detta for att undvika bubblor pa grund av att mattan ar styv
och inte hugger fast i limmet om den vatlimmas. Var noga
med att hela mattan far kontakt med limmet genom att
anvanda en valt eller fastgnidningsverktyg.

Monteringstid ar bl.a. beroende av typ av underlag, underla-
gets sugformaga, temperatur och luftfuktighet i lokalen.

3. Anvand blyertspenna vid ev. markning. Om material fran
flera rullar anvands, skall dessa ha samma batchnummer
och tas i nummerfoljd.
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DIVERSITY

MONTERINGSANVISNING RULLVARA - BOLON GREEN WELD

FORFARANDE varandra 6ver hela bredden. Vaderna skall laggas i samma
1. SKar till vadernas langder riktning, se pilen pa baksidan.

D& mattans fargnyans skiftar beroende pé ljus, laggriktning

och betraktarens position skall hansyn tas till ljusinslapp 2. Vaderna 6verlappas ca 4 cm som déarefter dubbelskars for
och gangstrék. Undvik skarvar i materialets tvarriktning. att fa en tat skarv. For monstrade artiklar kan dverlappet ha
Detta ar speciellt viktigt for randiga och monstrade artik- ett specifikt matt. Se sidan 4.

lar dar det inte ar mojligt att randerna kommer mitt for

3. Rulla/vik dver forsta vaden och mar- 4. Rulla/vik 6ver angransande vad och 5. Limma golvet och avlagsna maske—
kera skarvens position pa undergolvet. maskeringstejpa skarvens position. ringstejpen medan den nas.

6. égg ned forsta vaden. 7. try Bolon Gren Welding utmed 8. Lagg ned angransande vaden.
mattans kant.

FORFARANDE
9. Torka bort eventuellt dverflédande Bolon green Welding
i skarven med latt fuktig duk (Wettex).

10. Anvand valt eller fastgnidningsverktyg for att séker-
stélla att mattan for kontakt med limmet. For mer information, se Bolon Green Welding asken.
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DIVERSITY

MONTERINGSANVISNING RULLVARA - BOLON GREEN WELD

OVRIGT
a, Om materialet installeras i trappor skall trappnos anvan-
das.

b, Hjul pa& kontorsstolar skall vara av polyamid (harda typen
avsedd for textilgolv).

¢, Mobler skall vara forsedda med mobeltassar av teflon,
polyeten, rostfritt stal eller liknande.

d, Vissa typer avgummi som finns i hjul till vagnar, entré-
mattor, etc. kan ge missfargning. Dessa missfargningar gar
inte att ta bort.

DIVERSITY DIVERSITY
1. Overlappa vaderna 4 cm och dub- 2.

belskar.
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MONTERINGSANVISNING RULLVARA - KEMISK KALLSVETS

MATERIALET

Materialet ar en vavd vinylmatta som har en baksidesbe-
laggning av glasfiberarmerad vinyl. Folj darfor de anvisningar
fran GBR som géller vinylmattor for montering och val av lim.

Eftersom materialet ar en vavd produkt forekommer det en
naturlig oregelbunden struktur.

Materialet ar inte godkant for vatutrymmen.

FORUTSATTNINGAR

1. Underlaget skall vara jamt, rent, torrt och fritt ifran
sprickor. Vidhaftningsforsamrande flackar av farg, olja e.d.
liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor,
impregneringsmedel och markeringar med tuschpennor
kan ge missfargning.

2a. Nodvandig fuktisolering utfors enligt kapitel MFK i Hus
AMA 98. Observera att kapitlet galler byggfukt och inte
fukttillskott vid golv p& mark, golv 6ver pannrum, golv med
golvvarme, over hogtemperaturror, i golv o d.

2b. Vid laggning av denna produkt far RF i underlag av normal
konstruktionsbetong inte dverskrida 85 % RF matt enligt
Hus AMA 98 YSC. 1. Vardet galler endast byggfukt.

Matning skall alltid utforas av sarskilt utbildad personal.

3.Underlag av skivmaterial forutsatts innehalla 8 % fukt-
kvot (vilket motsvarar 40% RF vid +20°C) s& att inte

rorelser, som senare kan orsaka skador, uppstar.

Vid ev. rordragning i golv forutséatts roren vara sa forlagda att
golvmaterialet inte kontinuerligt utsatts for en hogre tempe-
ratur an 30°C d& missfargningar och andra forandringar av
materialet annars kan uppsta. Detta galler aven utrymmen
med golvvarme.

FORBEREDELSER

1. Damm och l6sa partiklar avlagsnas noggrant. Vid spackling
skall spackelmassa uppfylla krav enligt kapitlet MF i Hus
AMA 98.

2. Mycket kraftigt eller ojamnt sugande underlag forlimmas
med utspatt golvlim (1:4). Forlimningen skall vara helt torr
innanlaggningen paborjas. Montering pa befintlig belagg-
ning av plast rekommenderas ej.

Vid méalade underlag finns risk for missfargning.

Befintlig farg skall avlagsnas.

3. Anvand blyertspenna vid ev. markning. Om material fran
flera rullar anvands, skall dessa ha samma batchnummer
och tas i nummerfoljd.

4. Vid installationen skall hansyn tas till ljusinslapp och
gangstrak. Undvik skarvar i materialets tvarriktning.

Detta ar speciellt viktigt for den randiga artikeln Motley dar
detinte ar mojligt att randerna kommer mitt for varandra
over hela bredden. Vaderna skall laggas i samma riktning, se
pilen pé baksidan.

Fore montering méaste saval material, lim som underlag
ges mojlighet att anta rumstemperatur, dvs en temperatur av
minst +18°C. Relativ luftfuktighet skall vara 30-60%. Hogre
luftfuktighet medfor langre torktid for limmet och risk for
blasbildning.

MONTERING

1. Montering skall ske i rumstemperatur vid minst +18°C.
Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara 30-60%.
Hogre luftfuktighet medfor langre torktid for limmet och risk
for blésbildning.

2. Anvand limmer som ar avsedda for vinylgolv.

Folj Golvbranschens rekommendationer fér limning pa nya
betongunderlag. Normal &tgéng ar ca 4 kvm/liter lim for
sugande underlag och ca 5 kvm/liter for ickesugande underlag.

3. Tillampa alltid haftlimning aven for sugande underlag.
Detta for att undvika bubblor p& grund av att mattan ar styv
och inte hugger fast i limmet om den vatlimmas. Var noga
med att hela mattan far kontakt med limmet genom att
anvanda ett fastgnidningsverktyg eller liknande.

4. Monteringstid ar bl a beroende av typ av underlag, under-
lagets sugforméga, temperatur och luftfuktighet i lokalen.
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MONTERINGSANVISNING RULLVARA - KEMISK KALLSVETS

VIKTIGT!

Vaderna 6verlappas ca 4 cm som darefter dubbelskérs for
att fa en tat skarv (se bilder pé sidan 3). Markera géarna var
skarven ar for att underlatta nasta moment.

SVETSNING

Materialet ska alltid kemsvetsas. Anvand kemsvetsvatska
av TYP A fran Werner Miller eller av TYP F fran CeGe Floor
med en spetsig nal for att komma ner i skarven. En svetsad
skarv far mycket hogre hallfasthet, och man slipper fram-
tida nedsmutsning i skarven.

1. Applicera en maskeringstejp over skarven och tryck till
tejpen ordentligt med handen eller en rulle.

Anvand Werner Mueller tejp art nr 50000 eller motsvarande.

Gor en testskarv eller en mindre stracka for att sakerstalla
att tejpen fungerar ihop med kallsvetsvatskan.

2. Skar igenom tejpen ner i skarven med en rullkniv eller
med vanlig rak mattkniv.

3. Skaka tuben med kallsvetsvatska och applicera vatskan
genom att pressa ner nalen djupt ner i fogen sa att vatskan
kan tranga ner. Arbeta med tva hander genom att pressa
ner nalen med ett finger och krama tuben forsiktigt med
den andra handen. Dosera sé att det blir ca 5 mm brett med
kallsvetsvatska pé tejpen.

4, Efter ca 10 minuter tas tejpen bort genom att dra den
forsiktigt snett bakét.

OVRIGT
a, Om materialet installeras i trappor skall trappnos anvandas.

b, Hjul pa kontorsstolar skall vara av polyamid (harda typen
avsedd for textilgolv).

¢, Mobler skall vara forsedda med mobeltassar av teflon,
polyeten, rostfritt stal eller liknande.

d, Vissa typer avgummisom finns i hjul till vagnar, entré-
mattor etc kan ge missfargning i form av migration. Dessa
missfargningar gar inte att ta bort.
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DIVERSITY

INSTALLATION INSTRUCTIONS ROLLS - CHEMICAL WELD

DIVERSITY DIVERSITY DIVERSITY
1. Overlappa vaderna 4 cm och dub- 2. 3.
belskar.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS TILES/PLANKS

MATERIALET

Materialet ar en vavd vinylmatta som har en baksidesbe-
laggning av glasfiberarmerad vinyl. Folj darfor de anvisningar
fran GBR som géller vinylmattor for montering och val av lim.

Eftersom materialet ar en vavd produkt forekommer det en
naturlig oregelbunden struktur.

Materialet ar inte godkant for vatutrymmen.

FORUTSATTNINGAR

1. Underlaget skall vara jamt, rent, torrt och fritt ifran
sprickor. Vidhaftningsforsamrande flackar av farg, olja e.d.
liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor,
impregneringsmedel och markeringar med tuschpennor
kan ge missfargning.

2. Nodvandig fuktisolering utfors enligt kapitel MFK i AMA
Hus 14.Observera att kapitlet galler byggfukt och inte
fukttillskott vid golv p& mark, golv 6ver pannrum, golv med
golvvarme, over hogtemperaturror i golv o.d.

3.Vid laggning av denna produkt far RF i underlag av normal
konstruktionsbetong inte dverskrida 85 % RF matt enligt
AMA Hus 14 YSC 12.Vardet galler endast byggfukt.
Matning skall alltid utforas av sarskilt utbildad personal.

4. Underlag av skivmaterial forutsatts innehalla 8 % fukt-
kvot (vilket motsvarar 40% RF vid +20°C) s& att inte

rorelser, som senare kan orsaka skador, uppstar.

Vid ev. rordragning i golv forutséatts roren vara sa forlagda att
golvmaterialet inte kontinuerligt utsatts for en hogre tempe-
ratur an 30°C d& missfargningar och andra forandringar av
materialet annars kan uppsta. Detta galler aven utrymmen
med golvvarme.

FORBEREDELSER

1. Damm och l6sa partiklar avlagsnas noggrant. Vid spackling
skall spackelmassa uppfylla krav enligt kapitlet MF i AMA
Hus 14. For basta resultat rekommenderas planhet klass A
eller battre, se AMA Hus 14 43.DC.

2. Mycket kraftigt eller ojamnt sugande underlag kan primas.
Primern skall vara helt torr innan laggningen pabdrjas. Mon-
tering pé befintlig belaggning av plast/linoleum/tra méaste
bedémas fran fall till fall beroende pa undergolvets skick,
installationsmetod och 6vriga forutsattningar.

Vid méalade underlag finns risk for missfargning.

3. Fore montering méaste saval material, lim som underlag
ges mojlighet att anta rumstemperatur, +18 till 25°C. Relativ
luftfuktighet skall vara 30-60%. Hogre luftfuktighet medfor
langre torktid for limmet och risk for blasbildning.
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MONTERINGSANVISNING GOLVPLATTOR/PLANKOR

MONTERING

1. Anvand lim som ar avsett for vinylgolv. Folj Golvbran-
schens rekommendationer for limning pa nya betongun-
derlag. Normal tgéng ar ca 4 kvm/liter lim for sugande
underlag och ca 5 kvm/liter for icke sugande underlag.

2. Tillampa vatlimning vid sugande underlag. Vid tata
underlag (t.ex fuktisolerade underlag) anvands sen vatlim-
ning till tidig haftlimning. Var noga med att plattorna far
kontakt med limmet genom att anvanda en valt. Tejplim kan
med fordel anvandas om det finns behov av att kunna byta
ut eller lyfta plattorna. Ex. vid installation pa tekniska golv.
Monteringstid ar bl.a. beroende av typ av underlag, underla-
gets sugformaga, temperatur och luftfuktighet i lokalen.

3. Anvand blyertspenna vid ev. markning.

4. For basta resultat bor plattorna vandas ett kvarts varv sa
att ett schackmonster bildas (se figur 1 sida 3).

Det gér aven att lagga plattorna at samma hall.

Om sé ar fallet rekommenderar vi att lagga plattorna med
ett sé kallat l6pforband, dvs forskjutna en halv platta i
sidled (se figur 2).

Resultatet blir mer enhetligt an att lagga det med kontinu-
erlig skarv vilket ocksé ar mojligt (se figur 3).

Eftersom materialet ar en vav med naturliga variationer i
struktur kan en mindre skillnad i nyans forekomma om de
laggs &t samma hall.

Var noga med pilens riktning pé baksidan enligt figur 1, 2
och 3.

FORFARANDE

1. Det ar brukligt att borja installationen fran rummets mitt.
I korridorer och sméa rum kan det vara enklare att jobba fran
en sida till en annan och ha mittlinjen som ett riktmarke.

2. Centrumlinjen kan dras ut pé féljande satt. Dra en linje
fran mitten mellan tva av vaggarna. Den andra linjen dras
sedan som ett kors éver den andra linjen. For att f& ut rat
vinkel kan 3:4:5 metoden anvandas.

3.Borja med att lagga vid centrumpunkten. Arbeta utat fran
den forsta plattan sé att du skapar en pyramid. Fortséatt sa
till den forsta fjardedelen av golvet ar klar. Var noga med att
folja riktlinjerna och att plattorna ligger tatt emot varandra.
Om de forsta plattorna inte foljer riktlinjerna paverkar det
hela installationen. Stryk inte ut lim 6ver storre yta an att
plattor kan installeras medan limmet har ratt kvalité.

4, Da det tar tid att skara till kantplattorna kan det vara bra
stryka lim pé ytan dar hela plattor skall laggas forst. Nar det
ar klart skérs alla kantplattor till och laggs pa samma gang.

5.Anvand en valt for att sékerstalla att plattorna far
kontakt med limmet.

OVRIGT
1. Om materialet installeras i trappor skall trappnos anvan-
das.

2. Hjul pa kontorsstolar skall vara av polyamid (harda typen
avsedd for textilgolv).

3. Mobler skall vara forsedda med mobeltassar av teflon,
polyeten, rostfritt stal eller liknande.

4. \issa typer av gummisom finns i hjul till vagnar, entré-
mattor etc kan ge missfargning i form av migration. Dessa
missfargningar gar inte att ta bort.
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DIVERSITY

INSTALLATION INSTRUCTIONS TILES/PLANKS
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DIVERSITY DIVERSITY DIVERSITY
1. Plattorna vanda ett kvarts varv s 2, Plattorna lagda med l6pforband, 3. Plattorna lagda med kontinuerlig
att ett schackmonster bildas. dvs forskjutna en halv platta i sidled. skarv.
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